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1 zu HolzboOden

NATURPRODUKT HOLZ

1.1

Die Hiram Dielen im Massivholz - & Dreischichtaufbau sind
echte Naturprodukte und werden aus den hochwertigsten Roh-
materialien gefertigt, die uns unsere heimischen Walder zur
Verfligung stellen.

Da die Voraussetzungen bei jedem Bauvorhaben verschieden
sind, empfehlen wir die Vorbereitung des Unterbodens und die
Verlegung unserer grof3formatigen Dielen von erfahrenen Par-
kettlegern durchfiihren zu lassen.

Wichtigste Voraussetzung fir die Verlegung von HolzfuBboden
ist ein moglichst konstantes Raumklima. Leichte Klimschwan-
kungen kdnnen Jahreszeiten- bedingt auftreten. Holz ist ein hy-
groskopisches bzw. atmendes Material, d.h. dass es bei steigen-
der Luftfeuchte zu einer Wasseraufnahme des Holzes aus der
Umgebung kommt (das Holz quellt). Dementsprechend wird die
Feuchtigkeit bei sinkender Luftfeuchtigkeit wieder abgegeben
(das Holz schwindet). Die Dielen werden mit einer fiir Holzbdden
Ublichen Restfeuchte von ca. 8 -10 % ausgeliefert. Dementspre-
chend sollte die Raumfeuchte das ganze Jahr zwischen ca. 35 -
65 % liegen. Bei zu stark variierender Raumfeuchte kommt es zu
starken Bewegungen im Holz. Dies kann zu Rissen und starken
Verwerfungen im Boden fihren.

Durch das Heizen in der kalteren Jahreszeit, sinkt die Raum-
feuchte und das Holz der Dielen gibt Feuchtigkeit an die Um-
gebung ab. Es versucht die Raumfeuchte auszugleichen und es
kann daher, auch bei korrekter Verlegung, zur Fugenbildung
zwischen den Dielen kommen. Diese Fugen schlie3en sich in der
Regel spatestens im Sommer wieder, da das Holz die steigende
Feuchtigkeit aus der Umgebung wieder aufnimmt.

Sollten generell Zweifel am konstanten Raumklima in den
eigenen vier Wanden bestehen, lohnt sich die Anschaffung einer
Feuchte & Temperatur messenden Hygrometers. Durch die Mes-
sung konnen entsprechende Mafinahmen getroffen werden, um
bessere klimatische Verhaltnisse in den Raumen zu schaffen.



Vorbereitung
2 der Baustelle

Das Gebaude selbst sollte frei von Baufeuchte sein und die
Raumfeuchte und Temperatur konstant bei den oben genannten
Feuchtigkeitswerten liegen. Es wird eine Raumtemperatur zwi-
schen 18-25°C empfohlen. Sind diese Voraussetzungen erfiillt,
konnen die Dielen angeliefert und in den zu verlegenden Rau-
men zur Akklimatisierung (mind. 48 h) gelagert werden.

Alle Arbeiten in den Raumen sollten abgeschlossen, die Oberfla-
che der Unterkonstruktion bzw. des Estrichs sollte trocken, eben
und sauber sein. Wenn noch andere Gewerke auf der Baustelle
durchgefihrt werden miissen, sollte der Dielenboden nach Ver-
legung unbedingt abgedeckt werden.

Besonders bei Neubauten ist es wichtig den Untergrund (Est-
rich, Anhydrit Estrich) auf seine Restfeuchte zu kontrollieren.
Oftmals werden bei der der Uberpriifung der Restfeuchte Fehler
gemacht, z.B. durch nicht ausreichende Trocknung oder fal-
sche Messung. Dies kann entweder den Terminplan um Monate
nach hinten schieben oder den spater darauf verlegten Boden
beschadigen. Dies kann in beiden Fallen sehr teuer werden.
Achten Sie daher darauf, dass der Estrich genug Zeit hat, um zu
trocknen. Im Zweifel und je nach Beschaffenheit des Unterbo-
dens, sollte eine Dampfsperre in Form einer Epoxidharz- Grun-
dierung o0.3. aufgebracht werden.

Bei Beton bzw. Zement ohne Fuf3bodenheizung sollte die maxi-
male Restfeuchte 2 CM betragen (Messung der Restfeuchte mit
der Calciumcarbid-Methode). Bei Beton bzw. Zement mit Fuibo-
denheizung maximal 1,8 CM. Bei Unterboden aus Anhydrit ohne
FuBBbodenheizung nicht mehr als 0,5 CM und bei Anhydrit mit
FuBBbodenheizung nicht mehr als 0,3 CM. Holzbasierte Platten
(0SB]) sollten eine Restfeuchte zwischen 8 - 10 % haben, Lager-
holzer oder Balken max. 10 - 12 %. Es wird empfohlen, eine PE
Folie mit min. 0,20 mm Starke auf den Estrich zu legen, worauf
dann nachher die Unterkonstruktion gelegt wird.

Ihre Raume sollten vor der Bestellung detailliert ausgemessen
werden, besonders wenn Sie Dielen in Raumlangen bestel-

len mochten. Diese Ausmessung kann am besten mithilfe von
Laser- Messgeraten gemacht werden. Die Dielen werden gene-
rellin 50 cm Intervallen produziert. Bei Ankunft an der Baustelle
sollten die Dielen sofort ins Gebaude Innere gebracht werden.
Eine Lagerung im Freien kann zur starken Feuchtigkeitsaufnah-
me des Holzes fihren.

Der Unterboden muss gemaf DIN 18356 vorbereitet sein. Der
Untergrund muss u.a. druck- und zugfest, rissfrei, ausreichend
oberflachenfest, dauertrocken, eben, sauber und frei von Trenn-
mitteln, Sinterschichten etc. sein. Porositat und Griffigkeit der
Oberflache sind ebenfalls zu beurteilen. Der Feuchtegehalt und
die Saugfihigkeit von Zement(flie3)- und Calciumsulfat(flief)
estrichen sowie Raumtemperatur, Raumluftfeuchtigkeit und
Untergrundtemperatur sind zu prifen.
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Verschrauben
3 der Dielen

Durch die Untergrundvorbereitung ist sicherzustellen, dass der
Untergrund belegereif wird, siehe Voraussetzungen vorheriger
Abschnitt. Eine mechanische Vorbehandlung des Untergrundes
(Abkehren, Absaugen, maschinelles Biirsten, An- oder Abschliff,
Frésen, Kugelstrahlen) ist je nach Art und Zustand des Unter-
grundes durchzufihren. Risse und Fugen, auf3er Dehnungsfugen
oder anderweitig konstruktionsbedingt, sind mit Gie3harz und
Estrichklammern kraftschlissig zu verschlief3en.

Locher und Vertiefungen kdnnen mit einer standfesten Spachtel-
masse gefillt werden. Ebenheit, Saugfahigkeit und Griffigkeit
des Untergrundes sind ggf. durch Spachteln mit einer geeigne-
ten Spachtelmasse herzustellen. Die Ebenheit sollte dabei auf
der Richtlatte eine maximale Abweichung von 1 mm auf 1 m
Lange haben. Wir empfehlen die Messung und die Verlegung von
einem Fachmann durchfihren zu lassen.

Die Dielen sollten maglichst nach Farbe, Maserung und Astig-
keit sortiert werden, bevor Sie mit der Verlegung beginnen. So
erreichen Sie ein harmonischeres Gesamtbild. Der Abstand der
letzten Dielenreihen zur Wand sollte immer 10 - 15 mm betra-
gen. Verwenden Sie bei der Verlegung einen 1m langen Schlag-
klotz und Hammer.

Die Dielen kdnnen prinzipiell auf alle gangigen Holzunterkonst-
ruktionen verlegt werden. Wir empfehlen generell einen Lager-
holzabstand von ca. 40 - 60 cm. Sollte der Abstand grofler sein,
wird die Verwendung von dickeren Massivholzdielen mit z.B. 35
mm Starke empfohlen. Bei der Verlegung von Massivholzdielen
mit bis zu 300 mm Deckbreite kann verdeckt durch die Feder ge-
schraubt werden. Bei mehr als 300 mm Massivholzdielen- Brei-
te, empfehlen wir die Verschraubung von oben und, aufgrund
einer erhohten Bewegung des Holzes, einem Abstand von 2 mm
zwischen jeder Massivholzdiele.

Zur Verschraubung von oben, sollte ein 15 mm Forstnerboh-

rer verwendet werden, um ein ca. 1 cm tiefes Loch zu bohren.
Der Abstand zur Kante sollte ca. 5 cm betragen. Die Schrauben
anschlieBend festschrauben und das Schraubloch mit einem
Pfropfen und mit etwas PVAc- Kleber ausstatten. Der Pfropfen
kann anschlielend mit einem Bandschleifer abgeschliffen wer-
den. Gerne liefern wir passende Schrauben und Pfropfen zum
Schlielen der Schraublocher mit. Bei unseren Dreischichtdielen
ist die Verschraubung von oben und ein Fugenabstand zwischen
den Dielen nicht notwendig.



zu 3 Verschrauben der Diclen” Bei Massivholzdielen sollte zudem intervallweise mit Spanngur-
ten gearbeitet werden, damit die Dielen in Position bleiben.

UNTERKONSTRUKTIONEN MIT
INTEGRIERTER FUSSBODENHEIZUNG

Eine Verklebung unserer Dielen auf Holz- UKs mit integrierten

3.1 FuBbodenheizungen (Warmwasser) ist machbar, auch wenn die
Heizung das Holz generell etwas mehr austrocknen lasst. Es
kann durch die kiinstlich erzeugte Hitze vereinzelt zur Riss-
bildung im Kernbereich und kleinen Fugen zwischen den Die-
len kommen. Je nach Warmeisolierung sollten, besonders in
Altbauten, zusatzliche Heizkorper im Haus installiert werden,
damit eine gleichmafBige Warme im ganzen Haus sichergestellt
werden kann.

Generell gilt: Je dicker die Diele, desto langer bendtigt die
Warme, um durch das Holz zu dringen. Der Energieaufwand ist
daher bei der Massivholzdiele etwas hoher als bei der Drei-
schichtdiele. Ein weiterer Aspekt ist die Fugenbildung; Die
Massivholzdiele bewegt sich durch die kiinstlich erzeugte War-
me etwas mehr und bildet daher minimal gréBere Fugen. Die
Dreischichtdiele ist durch den Aufbau (Mittellage und Gegenzug
aus Fichte) formstabiler. Der Energieaufwand ist im Falle der
Massivholzdiele aber nur geringfiigig hdher als bei diinneren
FuBBboden- Arten.

Wir empfehlen eine Absprache zwischen Heizungsmonteur und
Parkettleger vor der Verlegung eine Kontrolle der Estrich- und
Holzfeuchte.

Vor der Verlegung muss die FuBbodenheizung mindestens zwei
Tage abgeschaltet sein oder die Oberflachentemperatur unter
20°C gebracht werden. Nach 6-7 Tagen darf die Fu3boden-
heizung wieder angemacht werden. Die FuBbodenoberflachen-
temperatur sollte nie Gber 29°C erwarmt werden. Schnelles
Auf- und Abwarmen sollte vermieden werden. Auf ein ausgegli-
chenes Raumklima sollte geachtet werden (35- 65% Luftfeuch-
tigkeit, 18°C - 25°C Temperatur).

Die vorstehenden Angaben dienen als Leitfaden zur Verlegung unserer Diclenboden. Da wir auf die Verlegung und Verlege-
voraussetzungen auf den Baustellen keinen Einfluss haben, gilt der Leitfaden als unverbindlich und es sollte in jedem Fall ein
Parkettleger fiir die Beratung und die eigentliche Verlegung hinzugezogen werden.



